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Informationen fiir unsere Kunden

Wir gratulieren zur Neugestaltung lhrer Pflasterflache bzw. lhres Plattenbelags!

Die Gestaltung und Ausfiihrung dieser
Flache pragen das Erscheinungsbild und
setzen Mafistabe fiir die Qualitat lhrer
Anlage. Damit Sie auch lange Zeit Freude
an den Pflaster- und Plattenbeldgen ha-
ben, gilt es, die Oberflache regelméasig zu
reinigen und zu pflegen. Dies kann — bei
entsprechender Vereinbarung — jederzeit
durch uns durchgefiihrt werden.

Wenn Sie den Belag selbst pflegen und
reinigen méchten, beachten Sie bitte die
nachfolgenden Tipps und Pflegehinweise.

Die Verschmutzungsempfindlichkeit

von Pflaster- oder Plattenbeldgen wird
wesentlich von der Rauheit und Porigkeit
des Materials sowie der jeweiligen Ober-
flachenbearbeitung (zum Beispiel poliert,
geschliffen, gestrahlt) bestimmt.

Es gibt zahlreiche Methoden fiir die
Reinigung von Steinen. Die Wahl einer
Reinigungsmethode sollte immerin
Abhdngigkeit vom Material sowie der

Art und den Umfang der Verschmutzung
getroffen werden. Fiir die Auswahl eines
geeigneten Reinigungsverfahrens sind

in der Regel Voruntersuchungen iiber die
Art der Verschmutzung sowie {iber das
Material erforderlich. Riicksprachen mit
lhrem Landschaftsgartner sind immer sehr
zu empfehlen.

Natursteine nehmen mit der Zeit eine na-
tirliche Patina an, die reizvoll sein kann.
Durch Luftverschmutzung und andere

Einfllisse kann es aber auch zu Farbverdn-
derungen kommen. Grundsatzlich neigen
raue und offenporige Steine, zum Beispiel
Sandsteine, infolge ihrer oft rauen Ober-
flachen, zu Vergriinungen — besonders in
Schattenzonen.

Ndsse bzw. Wasser beeintrachtigt Plat-
tenbeldge und Pflastersteine indirekt. So
kann andauernde Feuchtigkeit im Freien
die Moos-, Flechten- und Algenbildung
fordern.

In besonderen Féllen kénnen Ausblithun-
gen weifde Flecke auf der Steinoberflache
erzeugen. Sandsteine sind infolge ihrer
Porositat besonders empfindlich. Aus-
bliihungen haben keinen Einfluss auf die
Haltbarkeit oder gar Standfestigkeit einer
Pflaster-/Plattenfldche. Sie stellen ledig-
lich eine Schonheitseinbufle dar. Bevor
man zu oft aufwendigen Reinigungspro-
zeduren greift, sollte man sich bei diesen
Erscheinungen zundchst einmal geduldig
zeigen. Haufig verschwinden Ausbliihun-
gen witterungsbedingt nach einiger Zeit
von selbst wieder.

Die Verwendung von Tausalzen zur Beseiti-

gung von Schnee und Eis ist aufgrund der
Umweltgesetzgebung grundsatzlich nicht
erlaubt und nur in Ausnahmefillen (zum
Beispiel bei Blitzeis) auf besonders
gefdahrdeten Bereichen (zum Beispiel Trep-
pen) gestattet. Eine tibermaBige Verwen-
dung von Salzen kann die Oberflache des
Belages negativ verdndern.

Mangelansprache — Abnahme -
Gefahriibergang

Grundsatzlich geht nach der Fertigstellung
mit der so genannten Abnahme die Gefahr
einer Beschadigung der Pflasterdecke oder
des Plattenbelages durch Nutzung und
Wartung auf den Auftraggeber tiber.

Bei nicht bestimmungsgeméafiem Ge-
brauch sowie unsachgemafier chemischer
oder mechanischer Reinigung oder bei
Nichtbeachtung der Pflegehinweise kon-
nen keine Mangel- oder Schadensersatz-
anspriiche gegen den Landschaftsgartner
geltend gemacht werden.

Deshalb wird empfohlen, mindestens

fiir die Dauer der Verjahrungsfrist fiir die
Gewdhrleistung einen Pflege- und War-
tungsvertrag mit ihrem Landschaftsgéartner
abzuschlieen. Darin sind die zu erbrin-
genden Pflege- und Reinigungsleistungen
nach Art und Umfang genau festzulegen.

Kehren

Normale Verschmutzungen von Pflaster-
und Plattenfldchen lassen sich in der Regel
durch Kehren mit einem Besen oder einer
harten Biirste reinigen. Bei hartnackigen
Verunreinigungen empfiehlt sich die An-
wendung eines neutralen Seifenreinigers.
Das Ergebnis der Arbeiten sollte eine
Oberflache sein, die frei von aufliegendem
Schmutz (Staub, Sand, Laub, Papier-
knauel, Zigarettenkippen, etc.) ist.



Informationen fiir unsere Kunden

Beim Kehren kommt der Fugenpflege eine
besondere Bedeutung zu. Bei ungebunde-
ner Bauweise ist besonders in den ersten
Jahren nach Fertigstellung ein regel-
méaBiges Nachfiillen von Fugenmaterial
erforderlich, damit die Fuge vollstandig
gefiillt bleibt.

Kehrmaschinen

Pflaster- und Plattenfldchen sollten in den
ersten Monaten nach der Verlegung nur
von Hand gefegt werden. Eine maschinelle
Reinigung sollte friihestens ein Jahr nach
der Herstellung beginnen.

Um generell ein Aussaugen nicht verfes-
tigter Fugen zu vermeiden, ist der Einsatz
von Kehrmaschinen mit Saugwirkung nicht
zu empfehlen. insbesondere nicht bei
Fugenfiillungen mit speziell wasserdurch-
lassigem Fugenstoffen (zum Beispiel
Sand/Splitt 1/3 mm, 2/5 mm)!

Nur bei bestimmungsgemafiem Einsatz,
wie zum Beispiel auf reinen Beton- oder
Asphaltflachen, ermoglichen Kehrmaschi-
nen eine schnelle Reinigung. Unsachge-
maf angewendet, konnen Kehrmaschinen
das Fugenmaterial aus gepflasterten
Wegen und Pldtzen oder aus Pflaster- und
Plattenbeldgen entfernen oder zerstéren.
Aus einmal geschadigten Fugen wird
weiter loses Material einfach ausgespiilt
odervon den Maschinen herausgekehrt.
RegelméaBiges Nachsanden der Fugen ist
bei ungebundener Bauweise erforderlich.

Pflege- und Reinigungsmittel

Zwischen Pflege- und Reinigungsmitteln
wird wie folgt unterschieden: Ein gutes
Pflegemittel dringt in den Stein ein oder
bildet Schutzschichten. Ein Reinigungsmit-
tel hingegen reinigt lediglich die Oberfla-
che des Pflastersteins. Besonders bei der
Verwendung von Pflegemitteln ist es daher
wichtig, auf den Stein und die Oberflache
abgestimmte Produkte zu verwenden.
Versiegelungen von Platten und anderen
Oberflachen zum Schutz vor Schadstoffen
und Verunreinigungen konnen Farbverén-
derungen des Steins verursachen.

In jedem Fall, inshesondere aber bei star-
ker Verunreinigung, ist es ratsam, sich je
nach Art der Steinoberflache den Rat ihres
Landschaftsgdrtners einzuholen bzw. den
Hersteller hierzu zu befragen, da unter-
schiedliche Gesteine und Oberflachen
auch unterschiedliche Pflege bendotigen.

Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger kénnen zur Reinigung
von Steinoberfldchen nicht empfohlen
werden, denn moderne Geréte, auch in
Kombination mit sogenannten Terrassen-
diisen, kénnen einen grofen Wasserdruck
aufbauen. Viele Materialien widerstehen

diesem Wasserstrahl nicht. Herausgeplatz-

te Kiesel oder abgesprengte Steinschich-
ten sind hdufig die Folgen. Die Schdaden
durch Hochdruckreiniger an Oberflachen
tibersteigen oft den Nutzen der Reinigung.

Besonders Natursteine und moderne Plat-
tenbeldge mit speziellen Beschichtungen
werden angegriffen. Selbst wenn unmit-
telbar nach der Reinigung keine Schdden
erkennbar sind, die Oberflache der Beldge
wird zunehmend rauer. Dies kann leicht
daran erkannt werden, dass eine Algen-
bildung oder Verschmutzung direkt nach
der Reinigung erneut einsetzt. Auch lassen
sich diese rauen Fldachen oft kaum noch
fegen.

Ein weiterer Nachteil ist, dass durch die
angegriffene Oberflache Feuchtigkeit in
die Steine eindringen kann, die beim Ge-
frieren zu Frostsprengungen des Materials
fiihrt. Hierdurch kann sich erneut Feuch-
tigkeit sammeln und den Verwitterungs-
prozess weiter beschleunigen. Zudem ist
regelméBiges Nachsanden erforderlich!

Viele Platten- und Pflasterbeldge sind in
Sand verlegt. Haufig entstehen Schaden
dadurch, dass die Fugen ausgestrahlt

werden. Werden nun die Fugen tief ausge-
spiilt, so verlagert sich das Bettungsmate-
rial. Hierdurch entstehen mit der Zeit grof3e
Hohlrdume unter den Beldgen, bis die
Steine oder Platten kippen oder absacken
und die Verkehrssicherheit unter Umstan-
den gefdhrdet ist.

Imprdgnierungen

Um die Asthetik der Stein- oder Plat-
tenoberflachen zu erhalten, kann es in
manchen Féllen sinnvoll sein, eine Impra-
gnierung oder Versiegelung vorzunehmen.
Auf diese Weise behandelte Steine oder
Platten nehmen kein oder nur wenig Was-
ser iber die Oberflache auf. Es bleibt auf
der Oberflache in Form kleiner Wasserper-
len zuriick, die durch Vedunstung abtrock-
nen. Auch die natirliche Verschmutzung
durch Umwelteinfliisse sowie Verfarbun-
gen durch Bliiten und Blatter wird hier-
durch vermindert. Der Reinigungsaufwand
wird deutlich reduziert.

Bitte beachten Sie vor der Anwendung von
Impragnierungsmitteln die Verarbeitungs-
und Sicherheitshinweise des jeweiligen
Herstellers. Da oft nicht vorhergesagt
werden kann wie Imprdgnierungen oder
Versiegelungen mit der Steinoberflache
reagieren, empfehlen wir, die Mittel
zundchst auf einer Probefldche oder an
einem verdeckten Teil der zu bearbeiten-
den Flache zu testen. Vor dem Auftragen
von neuen Impragnierungen ist die Art der
vorhergehenden Versiegelung auf deren
Vertraglichkeit hin zu tberpriifen.
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Gegebenenfalls muss die alte Versiegelung
zuvor entfernt werden.

Je nach Umwelteinfliissen sowie mecha-
nischer und chemischer Beanspruchung
lasst die Schutzwirkung der Impragnierung
mit der Zeit nach. In diesem Fall muss
diese aufgefrischt bzw. erneuert werden.
Tensidhaltige Reinigungsmittel kénnen

die Wirkung der Impragnierung allerdings
aufheben.

Bei Imprdgnierungen ist es immer rat-
sam, besonders auf die Hinweise des
Herstellers zu beachten. Unterschiedliche
Gesteine und Oberflachen benétigen auch
unterschiedliche Impragnierungen. Denn
Erfahrungen zeigen, dass es gelegentlich
zu Farbveranderungen kommen kann. lhr
Landschaftsgdrtner kennt entsprechende
Mittel und Moglichkeiten.

Rostflecken

Rost kann sich bei eisenmineralhaltigen
Natursteinbdden als braune Flecken
bemerkbar machen. Dies kann an einer zu
friih erfolgten Impragnierung der Oberfla-
che liegen. Manche dieser Flecken kénnen
nicht mehr entfernt werden. Im Handel
gibt es Rostentferner bzw. Rostumwandler.
Hier gilt es unbedingt, die entsprechenden
Herstellerhinweise zu beachten.

Herbstlaub, Grasschnitt und
Diingerreste

Wenn Herbstlaub, Grasschnitt vom Rasen-
madhen oder Diingerreste anfallen, sollten
Sie ihrer Terrasse bzw. ihren befestigten
Flachen besondere Aufmerksamkeit
schenken. Durch die Zersetzung und den
Abbau der organischen Substanz aus
Laub oder Gras entstehen Gerbsduren, die
in die Steinoberflache einziehen und zu
unschonen Verfarbungen fiihren konnen.
Diese Verfarbungen sind unter Umstdnden
dauerhaft und lassen sich haufig nur mit
erheblichem Aufwand beseitigen bzw.
vermindern.

Es ist deshalb besonders wichtig, im
Herbst regelmafig die Terrasse von herab-
fallendem Laub zu befreien. Grasschnitt
ist direkt nach dem Rasenmdhen zu
entfernen. Das auf der Terrasse liegende
Laub oder Mdhgutreste fiihren zudem zu
erhohter Rutschgefahr.

Diingerreste aus der Gartendiingung mis-
sen ebenfalls gleich von der Steinober-
flache entfernt werden, da diese sehr
hassliche, dauerhafte Flecken auf den
Beldgen hinterlassen.

Kaugummi oder Farbflecken

Kaugummi oder Farbflecken, verursacht
durch Olfarbe, Lacke, Wachs und Klebstof-
fe, sind oft widerstandsfahig und erweisen
sich als hartnackig. Hier ist eine mecha-
nische Entfernung méglich. Oft ist der
vorsichtige Einsatz von Vereisungsspray
angebracht. Fiir unsachgemdfie Bescha-

digungen der Oberflache durch Abkratzen
oder durch andere mechanische Behand-
lungsmethoden kann keine Gewahrleis-
tung tlbernommen werden.

Fragen Sie lhren
Landschaftsgartner

Ob Platten oder Pflastersteine: Bevor sie
ein Mittel grof3flachig auftragen, sollten
Sie lhren Landschaftsgdrtner nach einer
geeigneten Reinigungsmethode fragen.
Nur so konnen sie sicher sein, dass das
Ergebnis den Wiinschen entspricht.

Oft empfiehlt auch der Hersteller eines
Flachenbelages abgestimmte Produkte
zur Reinigung und Pflege. Wer nachfragt,
sich an den Empfehlungen orientiert und
ggf. an einer unauffalligen Stelle probiert,
braucht sich kaum Sorgen um unschone
Uberraschungen zu machen.
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